Adhesivo en pasta‘

CREST PORCELANATO

2-A

DESCRIPCION

« ADHERENCIA SUPERIOR EN MUROS.
« EXCELENDE RENDIMIENTO
« SUPER FLEXIBLE.

CREST Porcelanato 2A es un adhesivo organico flexible en pasta, listo para su uso y de espesor de trabajo entre 2mmy 6 mm, formulado y reforzado para una
elevada adherencia en base a latex acrilico, polimeros especializados y aditivos quimicos para lograr una consistencia cremosa, que se extiende rapidamente, conbuen

rendimientoy defacil aplicacion.

Disefiado para la instalacion de recubrimientos de todo tipoy formato 40x40cm; Porcelanicos, Gresificados, Ceramicas y Piedras Naturales de alta, media, baja y nula absorcion
deagua. Cumpley excedecon la normativaANSIA136.1GradoTipol y connormativalSO 13007, UNEEN12004:2007, UNEEN 1348:2007, paraTipoD2ETS2P1

TABLA TECNICA

TIEMPOABIERTO

Esta es una pasta con un muy buen tiempo abierto, tiempo de ajuste y
resistente al deslizamiento en vertical, logrando alto rendimiento en la
colocacion. Ideal para proyectos de renovacion, incluso sobre piso
existente

en interior y exterior, especialmente disefiado para remodelaciones e
instalaciones en vertical. Cumple con la norma ANSI A118.15. Las
condiciones climatoldgicas extremas de temperatura y humedad
relativaafectaneltiempoabiertodel producto, aligual quelascondiciones
ambientales del lugar de instalacion, por lo que es necesario verificar
que Crest Doble Accion ® se mantenga fresco al tacto, antes de
colocar el revestimiento. Tiene una presentacion en tinetas de 25ks,
lista para su uso, permitiendo una obra mas limpia, singeneracion
de polvo

Presentacion/Empaque

Tineta de 25kg

Color

Gris

Caducidad/Envase sellado a partir de fecha fabricacion

8Meses/Area Fresca, seca y ventilada

Temperatura de Aplicacion

5°-30°C

Densidad

1,6-1,9kg/lt

Tipo/Adherencia

Acrilico Adherencia Quimica

Tipo Revestimiento (Absorcion de Agua AA)

Alta, media, baja y nula AA

Recubrimiento recomendado

Ceramica/Gres/Porcelanato

Tipo de uso

Muro interior

UNEEN12004/EN1348:2007

Tipo de trafico No aplica
Tiempo Abierto >60min
Espesor de aplicacion 2abmm
Tiempo de fraguado/ Curado del producto 48-72hrs
Adherenciaa28dias, condicion STD >22,5Kg/cm?

Normativas de Referencia:

American National Standards Institute(ANSI)-ANSIA136. 1of the American National Standards for the Installation of Ceramic Tile Tile Council
of North America(TCNA)-TCNA Handbook for Ceramic Tile Installation, TCNA MethodEJ171
1S013007-2/1S013006/ASTMD4259-88(2012)/NMX-C420-1-ONNCCE-2017/UNEEN12004:2007, UNEEN1348:2007.

RENDIMIENTO-Segln espesores

Llana dentada(mm) 6x6x6 8x8x8
Espesor(mm) 4 5
Rendimiento Tineta25Kg (M2) 5,5-6,5 4,4-53
Rendimiento Kgxmt2xmm 0,9-1,1 0,8-1,1

Los valor es informados en tabla, son obtenidos en condiciones controladas de laboratorio a 23°C+/-2°Cy humedad relativa del 5%
0+/-5% Estos pueden variar dependiendo del tamafio del recubrimiento y llana, nivelacion del sustrato, condiciones y métodos de instalacion.
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CREST PORCELANATO 2-A CRE ST
RECOMENDACIONES E INSTALACION

RECOMENDACIONES

Después de la instalacion, mantenga de 48 a 72 horas de tiempo de secado y antes de fraguar.

Lasinstalaciones de revestimientos de formatos superioresa 36x36, de bajay nulaabsorcion, y las aplicaciones de espesores superioresa 6 mm, requierenmayor tiempo de secado.
Parainstalacionessobresuperficiesdeyeso, serecomiendasellarpreviamentela superficie.

No utilizar sobre sustratos dimensionalmente inestables como, sustratos que contengan asbesto o metal. En instalaciones con exposicion intermitente al agua, se recomienda que el frague y la
instalacion estén bien sellados, evitando filtraciones de agua. No es un producto disefiado para soportar carga hidrostatica, instalaciones sujetas a inmersion de agua prolongada tales como:
Piscinas, tinas, jacuzzi y fuentes. No se recomienda aplicar en area con exposicion prolongada al agua o vapor como bafios sauna o cuartos frios y temperaturas inferiores a 5°C, sujetas a
condiciones severas de congelamiento / descongelamiento. Por ningin motivo agregar agua u otros materiales no recomendados. No se debe aplicar agitador Mecanic,
solo mezcle con espatula

PASOS PARA INSTALACION

Limpieza y Preparacion de la Superficie: Antes de aplicar, es necesario acondicionar la superficie, la cual debera ser resistente, firme, seca, sin grietas y dimensionalmente estable, perfectamente
nivelada, limpia, libre de aceite, grasa, suciedad, selladores, desmoldante, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Sustratos de cemento arena que acepten penetracion de agua o pulidos, deben estar dimensionalmente estables, no estar sujetos a presiones hidrostaticas, libre de eflorescencias y deberan
tener un tiempo minimo de 28 dias de curado antes de realizar la instalacion. Ref.ASTMD4259-88(2012).

PROCEDIMIENTO DE APLICACION. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR ANSIA108.5

1. Mantenga CREST PORCELANATO 2-A en envase sellado y abra solo antes de aplicar. Una vez abierto debe ser utilizado en tiempo prudente. Aplique en lugar ventilado.
2 Utiliceunallana dentada de tamafio apropiado, dependiendo del formato del recubrimiento ainstalar y condicion del sustrato para obtener losrangos de cobertura deseados. La llana dentada
debe tener suficiente profundidad para que el adhesivo alcance un area de contacto minima de cobertura entre el recubrimiento'y el sustrato mayor del 85% parainstalacionesen interiory 95% para
instalacionesen exterior.

3. Producto listo para su uso, abra la tapa y aplique el adhesivo sobre la superficie, con parte lisa de la llana, sosteniéndola en un angulo de 45°

4, 4.Aplique solo el adhesivo que puede ser usado en los proximos 60min, dependiendo de condiciones de humedad/temperatura ambiente.

5. Con la parte dentada de la llana, mantener una inclinacion en un angulode45° delasuperficiey peineenformalinealeladhesivoaplicadoparaformarcordones, evitandohacer rayadoen forma
iregularo abanico. Cubrir solo el area en la que pueda instalar recubrimientos antes de que la capa de adhesivo se seque. Si el mortero se seca, quitarlo con la (lana y aplicar mortero nuevo.
Respete el tiempo abierto.

6. Coloque el recubrimiento, presione firmemente y procure moverlo ligeramente hacia arriba y hacia abajo en sentido perpendicular al rayado del adhesivo. Para grandes formatos, desde45x45se
recomiendarealizarunaaplicacionendoblecapa, yasieladhesivoallanadoenelreversodelapiezadegranformatose colocaparaleloal rayadodel adhesivo, mejorando el contacto y a cobertura.

7. Conelmangodea llanao conunmazode goma, golpee levementeel recubrimientodesdeel centrodela palmeta haciaafueraparasacarelairey asiasegurarel contactocon el adhesivo. Verifique su
nivelacioncorrecta. Revise periodicamenteel porcentaje de cobertura, levantandolas palmetasantesde quesequeel adhesivoy verifiquequese obtenga la cobertura adecuada.

8. Limpie con un trapo himedo o esponja, estrujadas completamente, cualquier resto de adhesivo sobre el recubrimiento instalado y cuando se encuentre fresco todavia.
9. Una vez terminada la instalacion, sera necesario esperar 48 a 72 hrs para fraguar la canteria. Para el fraguado y relleno de cateria se recomienda CREST Frague Universal disponible en una gran
variedad de colores. Considere la limpieza de frague sobre el recubrimiento cuando este aun este fresco, sobre todo en el caso de recubrimientos de texturasristicas o
rugosas.

10. Los Recubrimiento no deben ser colocados a tope. La canteria minima de aplicacion es de 2 mm para la instalacion de revestimientos del tipo rectificados. Los restantes recubrimientos tipo
Ceramicos o Calibrados, deberan utilizar una canteria mayor y adecuada a cada formato, en valor aproximado al 1% del formato. Confirme con el valor recomendado en la caja del
recubrimiento.

11, En instalaciones que estén sometidas a movimientos estructurales, choques témicos o vibraciones, es recomendable el uso de sistemas de juntas flexibles o de dilatacion (movimiento) y de control
perimetralsobreel areadeinstalacion. Ref. "Tile Councilof North América (TCNA) enel Manual deinstalaciones de Recubrimientos ceramicosenel EJ 171. Las juntas de dilatacion no deben quedar libresy
tampocosercubiertasporelrecubrimientoorellenasconlosmaterialesde lainstalacion. Estasdebenserrellenascon materiales deformables o flexibles.

12. Después de haber fraguado la canteria es necesario esperar 24hrs para transitar o dar de alta la instalacion.

13, Una vez terminada la instalacion, limpie las herramientas y la zona de trabajo con agua cuando el mortero aun este fresco.

PRECAUCIONES:

Esteproductopuederesultarirritantea la piel, 0josy al sistema respiratorioy contiene ingredientes que sono pueden ser fatalessi son consumidos. Eviteel contactocon la piel, use anteojosy guantes de
seguridad o cualquier otro tipo de proteccion de seguridad si es necesario. Evite el contacto con os ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitese la ropa
contaminada, lavase con agua y jabon. Para inhalacion, dirijase a un lugar con aire fresco. Paralngestion, noinduzca al vomitoy noadministrenadavia oral. Busqueatencionmeédica deinmediato.
Antesdeusarel producto, revise la informacion técnica y consulte hoja de seguridad del producto y no lo deje al alcance de los nifios. Almacene en lugar fresco y seco. Para emergencia quimica o derrame
puede comunicarse al fonoCITUCQUIMICO+56222473600. Intoxicacionese ingesta accidental, comunicarse alCITUC+56226353800.
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Para soporte y asistencia técnica, visite nuestro sitio de internet www. crest.cl,llameanuestroFonoCrest:+56223874200

PRODUCTOFABRICADOENCHILEPORSOLUTEKSPA
LoBoza120A,Pudahuel,Santiago, Chile.
www.crest.cl
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